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INTRODUCTION

Une prothése dentaire EVO Fusion est la solution idéale pour de
nombreuses applications en matiére de prothése amovible numé-
rique. Le processus intégre les étapes de traitement clinique et les
procédés de fabrication numérique du laboratoire.

Ainsi, les technologies numériques Evo Fusion, du balayage
optique et aux nouveaux procédés de fabrication CFAO, se
combinent parfaitement. En outre, un logiciel de conception exclusif
comprenant une gamme étendue de matériaux éprouvés, associé
a des stratégies de fabrication numériques bien congues conju-
guées a une plateforme d’unités d'usinage utilisant des fraiseuses
de pointe, promettent une fiabilité exceptionnelle et des résultats
cohérents et prévisibles.

A laide d’un scanner 10S doté d’'une technologie performante, vous
pouvez efficacement numériser la prothése amovible compléte d'un
patient de maniére fiable, prédictible et efficace.

Bien qu’optimisée pour obtenir des surfaces d’empreintes de
haute précision de maniére fluide et intégrée, cette numérisation
intelligente doublée d'une stratégie de balayage optique garan-
tira une capture efficace des données et une prothése définitive
de haute qualité. En outre, la technique de prothése de référence
vous permet d'éviter les étapes conventionnelles de confection
d’un porte-empreinte individuel et d'enregistrement de l'occlusion.
La technique de numérisation intelligente Evo Fusion permet
un flux de travail techniquement et cliniquement intégré. Cette
stratégie de numérisation permet d’accroitre l'acceptation et
la satisfaction du patient et, par le fait méme, d’améliorer
U'expérience du patient car elle ne nécessite que deux ou trois
visites au cabinet. De plus, le patient peut ainsi conserver la
prothése existante comme référence pour la nouvelle empreinte
et 'enregistrement de l'occlusion.

Cette patiente de 58 ans s’est présentée au cabinet avec sa
prothése dentaire existante. Elle était insatisfaite de la contention
de sa prothése maxillaire amovible et de son esthétique générale.

Nouvelle prothése
Evo Fusion Twin

Prothése existante
de la machoire supérieure
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DENTISTE
DR. MARC DE MEIRSMAN

Dr Marc De Meirsman a étudié 'odontologie a
la KU Leuven, l'une des universités les mieux
classées et les plus renommées d’Europe.
Au terme de ses études, il a ouvert son
cabinet privé a Louvain, en se spécialisant
dans la réhabilitation prothétique.

La scanographie intraorale et les empreintes
dentaires numérisées ont radicalement trans-
formées sa pratique.

Il assiste régulierement des formations
nationales et internationales sur les flux
de travail numériques afin d’utiliser tout le
potentiel de la scanographie intraorale dans
son travail quotidien.

Aussi, Marc ceuvre volontairement au sein
de la Modern Dental Care Foundation afin de
préserver la santé buccodentaire des enfants
défavorisés de Madagascar et de sensibiliser
la population a cet enjeu essentiel.

Le protocole suivant a été appliqué.
En voici les étapes :
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RESUME DU PROCESSUS DE TRAITEMENT

1 DETERMINATION DE LA TEINTE DENTAIRE 2 DIAGRAMME EN V

Selon les dents naturelles de la machoire inférieure : A2 Les modifications souhaitées de la position verticale
de la longueur incisive pour chaque dent antérieure

sont indiquées.

~N

3 PROTOCOLE

=> Empreinte individuelle mucodynamique de la prothése existante
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RESUME DU PROCESSUS DE TRAITEMENT (SUITE)

3 PROTOCOLE (SUITE)

=> Empreinte individuelle mucodynamique de la prothése existante
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RESUME DU PROCESSUS DE TRAITEMENT (SUITE)

& PROTOCOLE DE NUMERISATION

=> Pour les empreintes optiques individuelles d’'une prothése de référence.

Tout d’abord, retirez tout excés de matériau d’empreinte sur toutes les faces de la prothése. Pour un résultat
optimal de Uempreinte maxillaire d’'une prothése existante, il faut numériser parfaitement toutes les
caractéristiques anatomiques.

Suivez le protocole étape par étape décrit ci-dessous pour obtenir une précision globale lors de la numérisation.

Positionnez le scanner optique au-dessus de
la tubérosité d'un coté de la prothése. Ensuite,
balayez le long du centre de la créte résiduelle
vers la tubérosité du coté opposé. Tout en vous
déplacant, faites pivoter le scanner a un angle de
45 degrés et balayez la partie buccale de la créte
alvéolaire et le bord périphérique le long de l‘arc
maxillaire. Veillez a bien balayer Uintégralité du
bord périphérique.

Revenez a la papille incisive (ligne médiane)
et terminez le balayage de la zone palatine en
effectuant des mouvements latéraux fluides.
Assurez-vous que l'assemblage des images est
précis.

Continuez en numeérisant les surfaces labiale,
buccale, faciale et occlusale de la prothése
pour établir une référence pour l'alignement de
Uocclusion.

Assurez-vous d’'un chevauchement partiel lors du
balayage de la bordure précédemment numérisée.

Terminez en balayant la surface palatine.

(<, DDDENTAL @& ) Southen
Modern Dental Group ELYSEEB,.E[&JG&!; labognﬂént permgggcg’gg! @ CrossDen tal



RESUME DU PROCESSUS DE TRAITEMENT (SUITE)

5 NUMERISATION INTRABUCCALE

=> Augmentation de 1mm de la dimension verticale d’occlusion (DVO) a Uaide d’une jauge d’épaisseur a feuilles.

50 % sur l'arcade inférieure. Continuez le balayage de U'occlusion pendant trois secondes supplémentaires

0 Balayez l'occlusion du c6té droit en positionnant le scanner optique a 50 % sur l'arcade supérieure et a
apreés l'alignement de 'occlusion.

Balayez l'occlusion du c6té gauche en positionnant le scanner a 50 % sur 'arcade supérieure et a 50 %
e sur 'arcade inférieure. Continuez le balayage de l'occlusion pendant trois secondes supplémentaires
apreés l'alignement de 'occlusion.
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RESUME DU PROCESSUS DE TRAITEMENT (SUITE)

7 TRAITEMENT DE LA NUMERISATION ET CONFIGURATION DIGITALE

PROCESSUS DE CONCEPTION INTUITIF : Les prothéses dentaires numériques EVO Fusion sont congues
et personnalisées individuellement. Le systéeme dispose d'une bibliothéque dentaire étendue, d’'un vaste
échantillonnage de configurations dentaires et vestibulaires idéalisées, d’outils de morphing anatomique
instantané, de diverses fonctions de modification et de visualisation. Les prothéses amovibles entiérement
concues et fabriquées par ordinateur a l'aide de solutions logicielles CFAO (conception et fabrication assistées
par ordinateur) avec flux de travail numérique présentent plusieurs avantages par rapport aux prothéses
conventionnelles. Notamment, le flux de travail numérique réduit le temps clinique et de laboratoire. En outre,
U'enregistrement dentaire numérique du patient constitue une base précieuse pour de futures consultations.

7.1 MODELAGE NUMERIQUE DU MODELE, DELIMITATIONS DES BORDS INFERIEUR ET SUPERIEUR, ANALYSE DU MODELE
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RESUME DU PROCESSUS DE TRAITEMENT (SUITE)

8 PROTHESE MONOLITHIQUE NUMERIQUE

8.1 ESSAI FONCTIONNEL : EVALUATION DE LA FONCTIONNALITE OPTIMALE DE LA PROTHESE NUMERIQUE

Le procédé monobloc est une impression 3D permettant de produire une restauration de la prothése numérique
définitive en vue d’un essai fonctionnel. Le praticien doit vérifier la phonétique, 'esthétique et les dimensions
verticales lors des essais fonctionnels. Au moment de Uinsertion, les facteurs suivants doivent étre évalués :
contention, stabilité, occlusion, disposition des dents, esthétisme et satisfaction du patient. Les essais peuvent
étre modifiés et analysés a 'aide de votre numériseur.
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RESUME DU PROCESSUS DE TRAITEMENT (SUITE)

9 PROCEDE D’'USINAGE DE PROTHESES DENTAIRES PAR FRAISAGE SURDIMENSIONNE

MD3D : Centre de fraisage de MDE en Allemagne (le plus grand centre de fraisage de prothéses dentaires en Europe).

DES RESULTATS ADAPTES ET ESTHETIQUES : Pour fabriquer des prothéses dentaires amovibles avec le
procédé de fraisage surdimensionné, on utilise des disques CFAO blancs et roses composés de matériaux de
haute qualité pour l'usinage de la base prothétique vestibulaire et celle de l'arcade dentaire. Caractérisé par une
adaptabilité exceptionnelle grace au positionnement individualisé des dents, ce procédé de fabrication permet
d’apporter des solutions aux cas les plus complexes. Les matériaux, les solutions logicielles CFAO et le procédé
de fraisage surdimensionné se conjuguent harmonieusement pour produire des prothéses dentaires de haute
précision et de la plus haute qualité.

9.1 EVo FUSION
=> FRAISAGE SURDIMENSIONNE - COLLAGE - STRATEGIE DE DE FRAISAGE AFFINEE - FINITION ET POLISSAGE MANUELS
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PROCEDE DE FABRICATION NUMERIQUE RAPIDE
ET PREVISIBLE POUR PROTHESES DENTAIRES

AMOVIBLES DE QUALITE SUPERIEURE

Les étapes classiques du traitement clinique ne requiérent aucune modification ;

Possibilité de réduire le nombre de consultations ;

Utilisation du diagramme en V pour une communication facilitée sur les modifications a apporter ;
Essai fonctionnel pour évaluer la contention, la stabilité, Uocclusion, la disposition des dents,
I'esthétisme et la satisfaction du patient ;

Peu de manipulations manuelles ;

Peu de perturbations dans le processus de travail ;

Les moulage en platre sont désormais superflus ;

Simulation de 'occlusion mécanique a 'aide d’un articulateur virtuel ;

Une bibliothéque dentaire étendue comprenant un vaste échantillonnage de configurations dentaires
et vestibulaires idéalisées ;

Le matériau PMMA (polyméthacrylate de méthyle) de qualité supérieure assure une résistance élevée
aux fractures et une grande biocompatibilité ;

Absence de retrait de polymérisation ou de porosité du matériau ;

Aucune influence thermique du matériau de base prothétique ;

Des résultats stables et prévisibles pouvant satisfaire les techniciens dentaires, les praticiens et les patients ;
Prothéses dentaires personnalisées ;

Grande précision, moins de points de friction, meilleur ajustement ;

Flux de travail intégré ;

Une qualité standardisée ;

Fichiers numériques reproductibles.
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ADAPTABILITE PARFAITE DE LA PROTHESE

DR MARC DE MEIRSMAN

« L'utilisation d'un scanner dentaire 10S est le protocole standard pour presque
toutes les applications. Pour cette patiente, j‘ai pu numériser son ancienne prothése
comme référence ettransmettre les fichiers numériques enregistrés au laboratoire.
Par conséquent, la patiente a pu quitter le cabinet avec sa prothése existante,
sans étre privée de ses dents pendant la durée du traitement, contrairement au
processus conventionnel. De plus, nous obtenons une nouvelle prothése plus
solide et mieux ajustée. Cette technique est efficace, fiable et prévisible. »

LA PATIENTE

« Jétais insatisfaite de mon ancienne prothése. L'ajustement était terrible et
les dents n’étaient pas belles. Je n'osais plus sourire et manger était devenu
problématique.

Le praticien et le laboratoire dentaire ont fait un excellent travail en seulement
trois consultations en utilisant ces techniques modernes. Mes nouvelles dents
sont esthétiques et elles me vont parfaitement. Un grand merci a mon dentiste et
a l'équipe du laboratoire pour leur excellent travail ! »
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